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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian ini adalah 

 

1. Jenis perekat yang digunakan (Bubur kertas, Bubur kulit kakao, campuran 

bubur kertas: bubur kulit kakao) berpengaruh nyata terhadap uji kadar air, 

kadar abu, kuat tekan dan laju pembakaran. 

2. Konsentrasi perekat yang digunakan (10,15,20%) berpengaruh nyata 

terhadap uji kadar air, kuat tekan, laju pembakaran, akan tetapi tidak 

berpengaruh nyata terhadap kadar abu. 

3. Terjadi interaksi antara jenis perekat dan konsentrasi perekat terhadap 

kadar air, kadar abu, kuat tekan dan laju pembakaran. 

4. Pada uji kadar air, kadar abu seluruh perlakuan sudah memenuhi SNI 01-

6235-2000. 

B. Saran 

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya ialah mengoptimalkan proses 

pengeringan, baik suhu maupun waktu pengeringan, agar kadar air briket lebih 

rendah sehingga menghasilkan briket yang lebih padat, tidak lembek, tidak 

mudah patah, dan sebelum digunakan sebagai perekat, bubur kertas dan bubur 

kulit kakao sebaiknya dihaluskan hingga ukuran partikel yang lebih seragam 

serta dikurangin kadar airnya. 

 


